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NOTA DE PREZENTARE

Acest curriculum se aplica pentru calificarea CIZMAR din domeniul de pregdtire profesionald
INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE la parcurgerea stagiilor de pregatire practica de 720 ore,
conform OMECTS 3081/2010.

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardului de pregatire profesionala (SPP) aferent calificarii
sus mentionate.

Nivelul de calificare conform Cadrului national al calificarilor — 3

Corelarea dintre unititile de rezultate ale invatarii si module:

Unitatea de rezultate ale invatarii —

tehnice specializate (URT) DEUILTS [RoE]

URT 7 Repararea incaltimintei MODUL | Repararea incaltamintei
URI 8 Realizarea tiparelor pentru | MODUL Il Tipare pentru incaltimintea la
incaltamintea la comanda comanda

URT 9 Confectionarea ansamblului superior | MODUL 111 Confectionarea ansamblului superior
pentru incaltamintea la comanda pentru incaltamintea la comanda

URI 10 Obtinerea produsului finit de | MODUL IV Obtinerea produsului finit
incaltaminte la comanda
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PLAN DE INVATAMANT
Stagii de pregitire practica
pentru dobandirea calificirii profesionale de nivel 3

Calificarea: CIZMAR
Domeniul de pregatire profesionala: INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE

Modul I. Repararea incaltamintei

Total ore/an: 180
din care: Laborator tehnologic 72
Instruire practica 108

Modul 11. Tipare pentru incaltdmintea la comanda

Total ore/an: 180
din care: Laborator tehnologic 72
Instruire practica 108
Modul I11. Confectionarea ansamblului superior pentru incaltamintea la comanda
Total ore/an: 180
din care: Laborator tehnologic 72
Instruire practica 108

Modul 1V. Obtinerea produsului finit

Total ore/an: 180
din care: Laborator tehnologic 72
Instruire practica 108

Total ore /an = 6 luni x 4 saptimani x 30 ore/saptimana = 720 ore/an

TOTAL GENERAL: 720 ore/an

Nota:

Stagiile de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 3, se vor desfasura
preponderent la agentii economici. In situatia in care nu este posibila organizarea stagiilor de
pregatire practicd la agentii economici, acestéa se pot desfasura in unitatile de invatdmant care
dispun de resursele complete, necesare n acest scop.
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ORDINEA DE PARCURGERE A MODULELOR

Saptamani Module

1 Modul II. Tipare pentru inciltimintea la comanda

2 30 ore/saptamana

3

4 Laborator tehnologic — 12 ore/saptamana

5 Instruire practica — 18 ore/saptdmana

6

7

8 Modul 111. Confectionarea ansamblului superior pentru inciltimintea la

9 comanda

10 30 ore/saptamana

11

12 Laborator tehnologic — 12 ore/saptamana
Instruire practica — 18 ore/saptamana

13

14 Modul IV. Obtinerea produsului finit

15 30 ore/saptamana

16

17 Laborator tehnologic — 12 ore/saptamana

18 Instruire practica — 18 ore/saptdmana

19

20 Modul I. Repararea incaltamintei

21 30 ore/saptamana

22

23 Laborator tehnologic — 12 ore/saptamana

24 Instruire practica — 18 ore/saptamana

Nota:

Ordinea de parcurgere a modulelor este prezentati orientativ, astfel incat in functie de
conditiile in care se asigura desfasurarea stagiului de pregitire practica, aceasta schema se

poate modifica.

Succesiunea saptamanilor de laborator tehnologic si a celor de instruire practica, respectiv a
zilelor de laborator tehnologic si a celor de instruire practica, se poate hotari diferentiat, de la
caz la caz, de catre unitatile scolare de comun acord cu agentii economici.
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MODUL I: REPARAREA INCALTAMINTEI
e Nota introductiva

Modulul ,,Repararea incaltimintei” este componenta a ofertei educationale (curriculare) pentru
calificarea profesionala ”Cizmar”, din domeniul de pregatire profesionald Industrie textila si
pielarie.
Modulul ,,Repararea incaltamintei” face parte din stagiul de pregatire practica de specialitate in
vederea dobandirii calificarii profesionale de nivel 3 ”’Cizmar”.
Modulul are alocat un numar de 180 ore/an, conform planului de invatamant, din care :

" 72 ore/an — laborator tehnologic

" 108 ore/an — instruire practica

Modulul se parcurge in succesiune logica cu celelalte module din curriculum, cu un numar de ore
constant pe durata a 6 saptamani din anul scolar.

Modulul ,,Repararea inciltimintei” este centrat pe rezultate ale invatarii si vizeaza dobandirea de
cunostinte, abilitati si atitudini necesare angajarii pe piata muncii in una din ocupatiile specificate in
SPP-ul corespunzator calificarii profesionale de nivel 3, ”Cizmar”, din domeniul de pregatire
profesionald Industrie textila si pielarie sau in continuarea pregatirii intr-0 calificare de nivel
superior.

e Structura modul

Corelarea dintre rezultatele invatairii din SPP si continuturile invatarii

URI 7: REPARAREA
INCALTAMINTEI
Rezultate ale invatarii
codificate conform SPP
Cunostinte | Abilitati Atitudini Continuturile invatarii
7.1.1. 7.2.1. 7.3.1. Defecte ale produselor de inciltaminte rezultate in
7.1.11. 7.2.14. 7.3.6. urma utilizarii acestora:
7.2.16. 7.3.8. - Identificarea defectelor: uzura pieselor,
ruperea cusdturilor, dezlipirea talpilor i
tocurilor;
- descrierea defectelor;
- marcarea defectelor;
- preluarea comenzilor de la client.
7.1.2. 1.2.2. 7.3.2. Operatii de reparare a produselor de incalfiminte
7.1.3. 7.2.3. 7.3.3. - Materiale de imbinare si intarire utilizate la
7.1.4. 7.2.4. 7.3.4. repararea incaltamintei - descriere, mod de
7.1.8. 7.2.8. 7.3.7. utilizare;
7.1.9. 7.2.10. 7.3.8. - Operatii de reparare a produselor de incaltdminte:
7.1.10. 7.2.11. schimbarea unei parti a pieselor uzate sau
7.1.11. 7.2.12. shimbarea intregii piese, refacerea cusaturilor,
7.1.12. 7.2.13. lipirea talpilor, lipirea cdptuselilor, fixarea
7.2.14. tocurilor etc.
7.2.15. - Unelte utilizate la repararea incaltamintei: ace
7.2.16. pentru insemnat, ace pentru cusaturi manuale,
cutite de croit manual, clesti speciali, ciocan
specific cizmadriei, pensule, perii - descriere,
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utilizare, norme de SSM si PSI specifice;

- Magsini utilizate pentru repararea incaltdmintei:
magsina simpld de cusut, masina de cusut cu brat,
masina de cusut cu coloand, presa pentru talpa -
descriere, functionare, deservire, intretinere,
norme de SSM si PSI specifice;

- Controlul tehnic de calitate la repararea
produselor de incaltaminte;

- Defecte de reparare: descriere, identificare,
remediere.

7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.

7.1.10.
7.1.11.
7.1.12.

7.2.5.
7.2.6.
7.2.7.
7.2.9.

7.2.10.
7.2.11.
7.2.12.
7.2.13.
7.2.14.
7.2.15.
7.2.16.

7.3.4.
7.3.5.
7.3.7.
7.3.8.

Operatii de finisare a produselor de incaltaminte

dupa reparare

- Tipuri de finisari - definitii, scop, faze de
executie, criterii de calitate;

- Operatii de finisare a produselor de incaltaminte.
Operatii de finisare a ansamblului superior:
spalarea  fetelor, corectarea si inldturarea
defectelor, refacerea luciului, finisarea cu ceara
etc. Operatii de finisare a ansamblului inferior:
ceruirea si vopsirea fetei talpii din piele, a tocului
si a marginilor acestora, finisarea chimica,
finisarea mecanica.

- Materiale de finisare: agenti de spalare, solventi,
crep, pudra de talc, lacuri, vopsele, apreturi, hartie
abraziva - descriere, identificare, selectarea pentru
operatia specifica;

- Magini utilizate pentru operatii de finisare dupa
repararea incalfamintei: masina de frezat, masina
de slefuit - descriere, functionare, deservire,
intretinere norme de SSM si PSI specifice;

- Controlul tehnic de calitate la operatiile de
finisare;

- Defecte de finisare: descriere, identificare,
remediere.

LISTA MINIMA DE RESURSE

MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE SI

INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME SI MATERIALE, DOCUMENTATII
ECONOMICE,
REZULTATELOR INVATARII (existente in scoald sau la operatorul economic):

TEHNICE,

JURIDICE ETC)) NECESARE DOBANDIRII

e Utilaje din confectii piele §i inlocuitori — masina simpld de cusut, masina de cusut cu brat,
magsina de cusut cu coloand, presa pentru talpad, masina de frezat, masina de slefuit.
e Materii prime §i materiale: piele, inlocuitori de piele, talpi, tesaturi, tricoturi, materiale
auxiliare pentru confectii textile si din piele, agenti de spalare, solventi, crep, pudra de talc,
lacuri, vopsele, apreturi, ceara, materiale abrazive.
e Instrumente de lucru: ace pentru insemnat, ace pentru cusaturi manuale, cutite de croit
manual, clesti speciali, ciocan specific cizmariei, pensule, perii.
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e SUGESTII METODOLOGICE

Programa modulului ,,Repararea incaltamintei” se citeste liniar datoritd asocierii dintre rezultatele
invatarii si continuturile invatarii si se utilizeaza in stransa corelatie cu Standardul de Pregatire
Profesionala, in care este precizat standardul de evaluare asociat unitatii de rezultate ale invatarii.

Rezultatele invatarii se dezvoltd prin ore de laborator tehnologic si ore de instruire practica.
Cadrelor didactice le va reveni libertatea de a distribui orele modulului pe teme, astfel incat sa
formeze elevilor rezultatele invatarii prevazute in standard, fara a depdsi, Tnsd, numarul de ore
alocat prin planul de invatamant fiecarui tip de instruire.

Plecand de la principiul includerii, acceptand ca fiecare copil este diferit, Se va avea in vedere
utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea rezultatelor invatarii propuse in Standardul de
Pregatire Profesionala.

Profesorul are libertatea de a dezvolta diferentiat continuturile invatarii, numarul de ore alocat
fiecarei teme ramanand la latitudinea sa, in functie de nivelul de cunostinte anterioare ale elevilor,
de complexitatea materialului didactic implicat in strategia didactica, punand accentul pe metode cu
caracter preponderent practic-aplicativ si creativ.

Activitatile de Invatare se realizeaza in laboratorul/cabinetul de specialitate si in atelierul de
specialitate din scoala sau de la operatorii economici de profil. Locul de desfagurare a activitatii,
formele de activitate, metodele, materialele didactice, fisele de lucru si de documentare trebuie sa
fie corelate cu rezultatele invatarii si conginuturile asociate lor.

Se recomandad abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activititi de invatare
variate, prin care sa fie luate in considerare stilurile individuale de invatare ale fiecarui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu cerinte educative speciale.

Pentru dobandirea rezultatelor invatarii, pot fi derulate urmatoarele metode didactice si activitdfi de
invatare:
e Activitati de documentare;
e Vizionari de materiale video;
e Problematizarea;
Demonstratia;
Experimentul;
Activitati practice;
Studii de caz;
Activitati bazate pe comunicare si relationare;
Activitati de lucru in grup/ in echipa/in pereche.

Se recomanda utilizarea de metode didactice specifice conditiilor concrete la nivelul colectivului de
elevi si a dotarii materiale a scolii, pentru dezvoltarea tuturor rezultatelor invatirii propuse in
Standardul de Pregétire Profesionala.

Alaturi de metodele didactice traditionale, se recomanda a se folosi metode moderne de stimulare a
creativitatii elevilor, cum ar fi: brainstormingul, tehnica 6/3/5, palariile ganditoare, cafeneaua,
metoda cubului, mozaicul, turul galeriei, starburst etc. Atat metodele traditionale, cat si cele
alternative de predare - invatare sunt fundamentale pentru buna desfasurare a activitatii didactice.
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Pentru achizitionarea rezultatelor invatarii vizate de parcurgerea modulului ,,Repararea
inciltamintei” autorii propun urmatoarele activitati de invatare, care se pot utiliza in cadrul orelor
de pregatire practicd prin laborator tehnologic si instruire practica:

Propuneri de activititi de invatare pentru orele de laborator tehnologic:

Exercitii de identificare si descriere a defectelor pe diferite produse de incaltdminte;

Exercitii de marcare a defectelor pe diferite produse de Incéltdminte;

Exercitii de preluare a comenzilor de la clienti virtuali,

Exercitii de identificare independentd a materialelor de imbinare utilizate la repararea
incéltdmintei;

Exercitii de identificare independentd a materialelor de intarire utilizate la repararea
incéltdmintei;

Descrierea materialelor de imbinare si a modului de utilizare a acestora pentru repararea
incaltamintei;

Descrierea materialelor de intarire si a modului de utilizare a acestora pentru repararea
incaltamintei;

Exercitii de selectare a uneltelor utilizate la diferite reparatii ale produselor de incaltaminte;
Descrierea uneltelor si a modului de utilizare a acestora la diferite reparatii ale incaltdmintei
Exercitii de identificare a masinilor utilizate pentru repararea incaltamintei;

Descrierea partilor componente ale diferitelor masini utilizate pentru repararea incaltdmintei;
Identificarea organelor de lucru ale masinilor utilizate pentru repararea incaltamintei,
Descrierea modului de functionare, deservire si intretinere a masinilor utilizate pentru
repararea incaltamintei;

Precizarea normelor de SSM si PSI specifice operatiilor si masinilor utilizate pentru
repararea incaltamintei;

Exercitii de identificare si descriere a operatiilor de reparare a produselor de incaltaminte;
Enumerarea conditiilor tehnice de calitate la repararea incaltamintei;

Exercitii de descriere si identificare a defectelor de reparare;

Studii de caz privind defectele rezultate in urma utilizarii produselor de incaltaminte;
Descrierea diferitelor tipuri de finisdri ale produselor de incaltaminte;

Enumerarea si descrierea materialelor de finisare a produselor de incaltdminte dupa reparare;
Exercitii de selectare a materialelor de finisare a produselor de incéltdminte dupa reparare;
Exercitii de identificare a masinilor utilizate pentru operatii de finisare dupad repararea
incaltamintei,

Descrierea partilor componente ale diferitelor masini utilizate pentru operatii de finisare
dupa repararea incdltdmintei;

Identificarea organelor de lucru ale masinilor utilizate pentru operatii de finisare dupa
repararea incaltdmintei;

Descrierea modului de functionare, deservire si intretinere a masinilor utilizate pentru
operatii de finisare dupa repararea incaltdmintei,

Precizarea normelor de SSM si PSI specifice operatiilor si masinilor utilizate pentru operatii
de finisare dupa repararea incaltdmintei;

Enumerarea conditiilor tehnice de calitate la finisarea produselor de incaltaminte dupa
reparare;

Exercitii de descriere si identificare a defectelor de finisare a produselor de incaltaminte
dupa reparare;

Exercitii de utilizare a dictionarului tehnic intr-o limba strdind pentru identificarea
termenilor de specialitate.
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Propuneri de activititi de invitare pentru orele de instruire practica:

Identificarea defectelor pe diferite produse de incaltaminte;

Marcarea defectelor pe diferite produse de incaltaminte;

Preluarea comenzilor de la clienti, alaturi de muncitorul desemnat;

Utilizarea materialelor de imbinare pentru repararea incaltamintei;

Utilizarea materialelor de intarire pentru repararea incaltamintei;

Selectarea si utilizarea uneltelor la diferite reparatii ale produselor de incaltaminte;
Deservirea sub supraveghere a masinilor utilizate pentru repararea incaltamintei;
Identificarea organelor de lucru ale masinilor utilizate pentru repararea incaltamintei,
Precizarea normelor de SSM si PSI specifice operatiilor si masinilor utilizate pentru
repararea incaltamintei;

Executarea sub supraveghere a diferitelor operatii de reparare a produselor de incaltaminte;
Verificarea respectarii conditiilor tehnice de calitate la repararea incaltamintei;

Exercitii de identificare a defectelor de reparare;

Studii de caz privind defectele rezultate in urma utilizarii produselor de incaltaminte;
Executarea sub supraveghere a diferitelor operatii de finisare a produselor de incaltaminte;
Identificare si utilizarea materialelor de finisare a produselor de incaltaminte dupa reparare;
Deservirea sub supraveghere a masinilor utilizate pentru operatii de finisare dupa repararea
incaltamintei,

Identificarea organelor de lucru ale masinilor utilizate pentru operatii de finisare dupa
repararea incaltamintei;

Aplicarea normelor de SSM si PSI specifice operatiilor si masinilor utilizate pentru operatii
de finisare dupa repararea incaltamintei;

Verificarea conditiilor tehnice de calitate la finisarea produselor de incaltaminte dupa
reparare;

Exercitii de descriere si identificare a defectelor de finisare a produselor de incaltaminte
dupa reparare;

Exercitii de utilizare a dictionarului tehnic intr-o limba strdind pentru identificarea
termenilor de specialitate.

Vizite de documentare la operatori economici.

Activitdtile de invatare propuse au caracter orientativ, profesorii avand libertatea de a le utiliza
Tntocmai sau de a le modifica, multiplica si adapta fiecdrei teme din programa.

Calificarea profesionala: CIZMAR
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- Spre exemplificare, colectivul de autori propune o activitate practica de aplicare a metodei
moderne de predare - inviatare EXPLOZIA STELARA (STARBURSTING), pentru
achizitionarea rezultatelor invatarii din tema Repararea produselor de incaltaminte — lectia:
Unelte utilizate la repararea incialtamintei.

Propunem aceasta lectie deoarece
elevii vor achizitiona cunostinte si
isi vor forma abilitati de utilizare a
uneltelor utilizate la diferite operatii CE
de reparare a produselor de
incéltaminte.

Explozia stelara este o metodd de
stimulare a creativitatii, o modalitate
de relaxare a cursantilor si se Unelte utilizate
bazeaza pe formularea de intrebari la repararea
pentru rezolvarea de probleme si noi incaltamintei
descoperiri.  Starbursting  (eng.
“star”=stea; “burst”=a  exploda),
similard brainstormingului, incepe /\
din centrul conceptului si se

N o - n o n o . UNDE CAND
imprastie 1n afard, cu Intrebari,
asemenea exploziei stelare. V N

OBIECTIVE: Formularea de intrebari si realizarea de conexiuni intre ideile descoperite de elevi n
grup, prin interactiune si individual, pentru rezolvarea unei probleme.

MATERIALE: O stea mare reprezentata pe tabla sau pe o foaie mare, cinci stele mici de culoare
galbenad, unelte, ilustratii jetoane, tabloul “Explozia stelard”

Profesorul va alege cinci elevi din clasa pe care 1i va convoca la propunerea problemei de rezolvat.

DE CE CUM

Etape:

1. Elevii asezati in semicerc primesc problema de rezolvat, cu explicatiile corespunzatoare. Pe
steaua mare se scrie ideea centrala, in cazul de fatd Unelte utilizate la repararea
incaltimintei - descriere, utilizare, norme SSM si PSI specifice cat si cele 5 intrebari pe
fiecare colt al stelei: CE? UNDE? DE CE? CAND? CUM?

2. Pe cele 5 stelute se scrie cate o intrebare de tipul: CE? UNDE? DE CE? CAND? CUM?
iar cei cinci elevi din grupa extrag cate o steluta. Fiecare elev din cei cinci isi alege cate trei-
patru colegi, clasa organizandu-se astfel in cinci grupuri. Fiecare grup primeste cate un set
de unelte de analizat si trebuie sa raspunda la intrebarea de pe steluta pe o foaie de lucru:

CE ESTE ? (denumire, descriere)

DE CE ? (1a ce operatii foloseste)

CUM ? (cum se utilizeaza)

CAND ? (cand este corecta operatia)
UNDE ? (unde apar pericolele la utilizare)

Calificarea profesionala: CIZMAR
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CE ESTE?
denumire
descriere)

DECE? (la
ce operatii
foloseste)

CUM?(cum
se utilizeaza)

CAND ?
(cand este
corecta

operatia)

UNDE ?
(unde apar

pericolele la
utilizare)

SET UNELTE CIZMARIE

3. Grupurile coopereaza in elaborarea raspunsurilor la intrebarile de pe steluta.

4. La expirarea timpului, elevii reprezentanti ai grupului revin in semicerc in jurul stelutei mari
si comunica raspunsurile elaborate. Cursantii celorlalte grupuri raspund la intrebari sau
formuleaza intrebari, completeaza. Completarile se scriu cu rosu pe foile de lucru.

5. Foile cu raspunsuri se ataseaza la fiecare colt al stelei mari, sau se pot scrie raspunsurile pe
tabla respectand corespondenta intrebdrilor.

6. Se apreciaza intrebarile cursantilor, efortul acestora de a elabora raspunsuri corecte, precum
si modul de cooperare si interactiune.
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7. Dupa rezolvarea problemei propuse de profesor, fiecare grupa va avea de realizat cate o
reparatie la un produs de incéltaminte.
Dupa realizarea activitdtii practice, reprezentantul fiecarei grupe va prezenta produsul si operatiile
executate. Vor fi adresate intrebari de catre elevi, vor fi oferite raspunsuri si explicatii
corespunzatoare activitatilor realizate. Se vor face aprecieri si autoaprecieri in legatura cu calitatea
operatiilor executate, respectarea normelor de SSM si PSI, utilizarea vocabularului de specialitate.

In cadrul lectiei, prin strategia didactica utilizati, se dobandesc urmaitoarele rezultate ale invatarii:
7.1.1. Defecte produse in timpul utilizarii produselor de incaltaminte

7.1.2. Descrierea modului de executie a operatiilor de reparare a incaltamintei

7.1.3. Caracterizarea materialelor utilizate la operatii de reparare a produselor de incaltdminte

7.1.4. Caracterizarea masinilor si a instrumentelor utilizate la operatii de reparare a produselor de
incaltaminte

7.1.8. Identificarea defectelor de executie a operatiilor de reparare a produselor de incaltaminte
7.1.10. Norme SSM si PSI specifice operatiilor de reparare a incaltamintei

7.2.1. Identificarea defectelor produse in timpul utilizarii produselor de incaltaminte

7.2.2. Executarea operatiilor de reparare a incaltamintei

7.2.3. Selectarea materialelor utilizate la operatii de reparare a produselor de incaltaminte

7.2.4. Selectarea masinilor si a instrumentelor utilizate la operatii de reparare a produselor de
incaltaminte

7.2.8. Autoevaluarea calitatii operatiilor de reparare a incaltamintei

7.2.10. Remedierea defectelor de reparare a produselor de incaltaminte constatate

7.2.11. Executa operatii de Intretinere a utilajului si uneltelor de la locul de munca

7.2.13. Comunicarea /Raportarea rezultatelor activitatilor profesionale desfasurate

7.2.16. Utilizarea corecta in comunicare a vocabularului comun §i a celui de specialitate

7.3.2. Executarea independenta a operatiilor de reparare a incaltamintei

7.3.3. Selectarea independenta a materialelor, uneltelor si a utilajelor necesare operatiilor de
reparare a incaltamintei

7.3.5. Asumarea calitatii/ noncalitatii operatiilor specifice realizate

7.3.6. Identificarea sub supraveghere a defectelor operatiilor de reparare a incaltamintei

7.3.7. Asumarea initiativei in stabilirea operatiilor de reparare a incaltamintei

7.3.8. Asumarea responsabilitatilor ce ii revin in cadrul echipei de lucru

Pentru realizarea sarcinilor de lucru sunt necesare urmatoarele materiale:
- Produse de incéltaminte cu defecte de utilizare;
- Seturi cu unelte de cizmadrie, necesare repararii produselor de Incaltaminte;
- Mese/bancuri de lucru.

e SUGESTII PRIVIND EVALUAREA
Evaluarea reprezinta o actiune subordonatd activitatii de instruire/invatare, organizatd, necesara
pentru verificarea gradului de realizare a rezultatelor Invatdrii din Standardul de Pregatire
Profesionald aferent modulului.
Strategia de evaluare arata modul de integrare a actiunii de evaluare (realizabila prin operatiile de
masurare-apreciere-decizie) in structura activitatii didactice/educative. Masurarea, ca evaluare
cantitativa, este realizabila prin metode/instrumente speciale, create de profesor, care sa cuprinda
itemi specifici pentru niveluri cognitive diferite.
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Evaluarea rezultatelor invatarii poate fi:
a. Continuda/Formativa:
» [nstrumentele de evaluare pot fi diverse, in functie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare — probe orale, scrise, practice — de stilurile de invatare ale elevilor.
» Planificarea evaludrii trebuie sa se deruleze dupa un program stabilit, evitandu-se
aglomerarea mai multor evaludri in aceeasi perioada de timp.
= Va fi realizatd de catre profesor pe baza unor probe care se refera explicit la cunostintele,
abilitatile si atitudinile specificate n standardul de pregatire profesionala.
b. Finala/Sumativa:
= Realizata printr-o proba cu caracter integrator la sfarsitul procesului de predare/ Invatare
si care informeaza asupra Indeplinirii criteriilor de realizare a cunostintelor, abilitatilor si
atitudinilor.

Sugeram urmatoarele metode si instrumente de evaluare continud/formativa:
e Fise de observatie;

Liste de verificare;

Fise test;

Fise de evaluare / autoevaluare / interevaluare;

Activitati practice;

Teste docimologice.

Propunem urmatoarele metode de evaluare finala/sumativa:
e Portofoliul,
e Lucrarea practica finala,
e Testele sumative.

Se recomanda ca in parcurgerea modulului sa se utilizeze atat evaluarea de tip formativ cat si de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor invatarii. Elevii vor fi evaluati in ceea ce priveste
atingerea rezultatelor invatarii specificate in cadrul modulului.

Multe dintre ele, cum este cazul eseului, referatului, fisei de evaluare, chestionarului, proiectului,
pot fi incluse in categoria metodelor de evaluare scrisd, dar pot avea instrumente de evaluare care sa
masoare i competentele cheie dezvoltate pe parcursul procesului de invatare.

Recomandam ca in cat mai multe activitati de evaluare sa se utilizeze autoevaluarea, prin care
elevul compara nivelul la care a ajuns cu obiectivele si standardele educationale si 1si poate
impune/modifica programul propriu de invatare.

Pentru lectia descrisa la sugestii metodologice si pentru rezultatele invatarii enuntate mai sus,
colectivul de autori propune urmatoarea activitate practica de evaluare: Efectuati Operatiile de
reparare a produselor de incaltiminte, cu respectarea normelor de SSM specifice, urmarind
etapele:

Identificarea defectelor de utilizare a produsului de incaltaminte

Selectarea uneltelor si materialelor necesare reparatiei

Executarea operatiilor de reparare a produsului de incaltdminte

Verificarea respectdrii cerintelor de calitate a operatiilor executate

el oA

Instrumentul de evaluare este o fisa de evaluare individualid/de grup a lucrarii practice, care
poate avea urmatoarea structura:
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Criterii de Punctaj

Nr. realizare Indicatori de realizare Observatii
crt Maxim | Acordat ’
1. | Primirea si Alege uneltele si materialele necesare, 10
planificarea alege echipamentele de protectie
sarcinii de adaptate sarcinii de lucru
lucru Identifica defectele pe care trebuie sa le 10
repare
Pregiteste uneltele si  materialele 10
necesare pentru executarea operatiilor
de reparare a produsului de incaltaminte
2. | Realizarea Executa corect operatiile de reparare a 15
sarcinii de produsului  de  incaltaminte, cu
lucru respectarea cerintelor de calitate
Verifica realizarea tuturor operatiilor de 15
reparare a produsului de incaltdminte
Respecta si aplica normele de protectie 10
a mediului, SSM si PSI
Se incadreaza in timpul de lucru 10
3. | Prezentarea si | Prezintd operatiile executate 10
promovarea Verificd modul de indeplinire a 5
sarcinii criteriilor de calitate.
realizate Utilizeaza corect vocabularul comun si 5

terminologia de specialitate, in scopul
raportarii realizarii sarcinii.

Total punctaj obtinut 100

Nota propusa pentru evaluare 10
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MODUL II: TIPARE PENTRU INCALTAMINTEA LA COMANDA
e Nota introductiva

Modulul ,,Tipare pentru incaltamintea la comanda”, componenta a ofertei educationale
(curriculare) pentru calificarea profesionala ”Cizmar”, din domeniul de pregatire profesionalad
Industrie textila si pielarie.
Modulul ,, Tipare pentru incaltamintea la comanda” face parte din stagiul de pregatire practica
de specialitate Tn vederea dobandirii calificarii profesionale de nivel 3 ”Cizmar”.
Modulul are alocat un numar de 180 ore/an, conform planului de invatamant, din care :

" 72 ore/an — laborator tehnologic

" 108 ore/an — instruire practica

Modulul se parcurge in succesiune logica cu celelalte module din curriculum, cu un numar de ore
constant pe durata a 6 saptamani din anul scolar.

Modulul ,,Tipare pentru incaltamintea la comanda” este centrat pe rezultate ale invatarii si
vizeazad dobandirea de cunostinte, abilitati si atitudini necesare angajarii pe piata muncii in una din
ocupatiile specificate in SPP-ul corespunzator calificarii profesionale de nivel 3, ”Cizmar”, din
domeniul de pregatire profesionala Industrie textila si pieldarie sau in continuarea pregatirii intr-0
calificare de nivel superior.

e STRUCTURA MODUL

Corelarea dintre rezultatele invitarii din SPP si continuturile invatarii

URI 8: REALIZAREA
TIPARELOR PENTRU
INCALTAMINTEA LA

COMANDA Continuturile invitirii

Rezultate ale invatarii
codificate conform SPP

Cunostinte | Abilititi | Atitudini

8.1.1. 8.2.1. 8.3.1. Masurarea piciorului:

8.1.2. 8.2.10. 8.3.2. - scop, metode, instrumente de masurare;

8.1.3. 8.2.11. 8.3.3. - parametrii antropometrici ai piciorului necesari
8.2.12. 8.3.8. construirii tiparelor;

- anomalii ale piciorului: picior plat, picior scobit,
devierea degetului mare in exterior (hallux-valgus),
degete ciocan, devieri ale calcaiului — caracteristici,
tipuri de incaltdminte adecvata fiecarei anomalii.

8.1.4. 8.2.2. 8.3.9. Pregatirea calapoadelor
8.2.3. - calapoade — definitie, clasificare, utilizare;
8.2.10. - mulajul piciorului - caracterizare, realizare;
8.2.11. - remodelarea calapoadelor in functie de anomaliile
8.2.12. piciorului;
8.1.5. 8.2.4. 8.3.2. Construirea tiparelor
8.1.6. 8.2.5. 8.3.3. A. Ansamblul superior:
8.1.7. 8.2.6. 8.3.4. - tipare pentru reperele subansamblului exterior:

Calificarea profesionala: CIZMAR
Domeniul de pregatire profesionala: Industrie textild si pielarie
16




8.1.8. 8.2.7. 8.3.5. varful, caputa, carambul, staiful, vipusca, limba,

8.2.8. 8.3.6. caputa cu caramb, lira, fasia;

8.2.9. 8.3.7. - tipare pentru reperele subansamblului interior

8.2.10. 8.3.9. (captuselile exterioare): captuseala exterioara din

8.2.11 material textil, intariturd de capse, etichetd, vipusca

8.2.13 interioard, captuseald exterioara a carambului,

8.2.14. antiglisor, captuseala exterioara a caputei, captuseala
limbii;

- tipare pentru reperele subansamblului intermediar
(captuselile intermediare): captuseala intermediara
pentru caputd,  captuseala intermediarda pentru
carambi, staiful, bombeul;

B. Ansamblul inferior:

- tipare pentru reperele subansamblului interior:
brantul si accesoriile acestuia: intaritura de brant,
umplutura, acoperisul de brant;

- tipare pentru reperele subansamblului exterior: talpa

- rezerve tehnologice ale tiparelor reperelor de
incaltaminte: clasificare (rezerve de prelucrare a
marginilor vizibile si rezerve necesare imbindrii prin
coasere), valori necesare;

- controlul tehnic de calitate la operatiile de construire
a tiparelor;

- defecte de construire a tiparelor: descriere,
identificare, remediere.

LISTA MINIMA DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE SI
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME SI MATERIALE, DOCUMENTATII
TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC)) NECESARE DOBANDIRII
REZULTATELOR iNVATARII (existente in scoala sau la operatorul economic):
Pentru parcurgerea modulului se recomanda utilizarea urmatoarelor resurse materiale minime:
Utilaje din confectii piele si inlocuitori — masina simpld de cusut, masina de cusut cu brat,
masina de cusut cu coloand, presa pentru talpd, magina de frezat, masina de slefuit.
Materii prime si materiale: piele, inlocuitori de piele, tesaturi, tricoturi, hartie pentru desen
Instrumente de lucru: calapoade, instrumente pentru constructii grafice, sabloane pentru
piesele de fete, piesele interioare, piesele intermediare, piesele partii de jos a incaltamintei (tipare
pentru reperele ansamblului superior, intermediar si inferior al produselor de incaltaminte).

e SUGESTII METODOLOGICE

Programa modulului ,, Tipare pentru inciltimintea la comanda” se citeste liniar datorita asocierii
dintre rezultatele Invatdrii s1 continuturile invatarii si se utilizeaza in stransd corelatie cu Standardul
de Pregatire Profesionala, in care este precizat standardul de evaluare asociat unitatii de rezultate ale
invatarii.

Rezultatele invatarii se dezvoltd prin ore de laborator tehnologic si ore de instruire practica.
Cadrelor didactice le va reveni libertatea de a distribui orele modulului pe teme, astfel incat sa
formeze elevilor rezultatele invatarii prevazute in standard, fara a depdsi, Tnsd, numarul de ore
alocat prin planul de Invatdmant fiecarui tip de instruire.

Plecand de la principiul includerii, acceptand ca fiecare copil este diferit, se va avea in vedere
utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea rezultatelor invatarii propuse in Standardul de
Pregétire Profesionala.
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Profesorul are libertatea de a dezvolta diferentiat continuturile invatarii, numarul de ore alocat
fiecarei teme ramanand la latitudinea sa, in functie de nivelul de cunostinte anterioare ale elevilor,
de complexitatea materialului didactic implicat in strategia didactica, punand accentul pe metode cu
caracter preponderent practic-aplicativ si creativ.

Activitatile de invatare se realizeaza 1n laboratorul/cabinetul de specialitate si in atelierul de
specialitate din scoald sau de la operatorii economici de profil. Locul de desfasurare a activitatii,
formele de activitate, metodele, materialele didactice, fisele de lucru si de documentare trebuie sa
fie corelate cu rezultatele invatarii si continuturile asociate lor.

Se recomanda abordarea instruirii centrate pe elev, prin proiectarea unor activitafi de invatare
variate, prin care sd fie luate in considerare stilurile individuale de invatare ale fiecarui elev,
inteligentele multiple, inclusiv adaptarea la elevii cu cerinte educative speciale.

Pentru dobandirea rezultatelor invatarii, pot fi derulate urmatoarele metode didactice si activitdti de
invatare:
e Activitati de documentare;
Vizionari de materiale video;
Problematizarea;
Demonstratia;
Experimentul,
Activitati practice;
Studii de caz;
Activitati bazate pe comunicare si relationare;
Activitati de lucru 1n grup/ in echipa/in pereche.

Se recomanda utilizarea de metode didactice specifice conditiilor concrete la nivelul colectivului de
elevi si a dotarii materiale a scolii, pentru dezvoltarea tuturor rezultatelor invatarii propuse in
Standardul de Pregatire Profesionala.

Alaturi de metodele didactice traditionale, se recomandd a se folosi metode moderne de stimulare a
creativitdtii elevilor, cum ar fi: brainstormingul, tehnica 6/3/5, paldriile ganditoare, cafeneaua,
metoda cubului, mozaicul, turul galeriei, starburst etc. Atdt metodele traditionale, cat si cele
alternative de predare - invatare sunt fundamentale pentru buna desfasurare a activitatii didactice.

Pentru achizitionarea rezultatelor invatarii vizate de parcurgerea modulului ,,Tipare pentru
incaltamintea la comanda”, autorii propun urmatoarele activitdti de invatare, care se pot utiliza in
cadrul orelor de pregatire practicd prin laborator tehnologic si instruire practica:

Propuneri de activititi de invatare pentru orele de laborator tehnologic:

- Exercitii de masurare a piciorului;

- Exercitii de identificare a diferitelor anomalii ale piciorului;

- Descrierea caracteristicilor piciorului cu anomalii;

- Exercitii de selectare a calapoadelor pentru diferite produse de incaltaminte;

- Exercitii de realizare a mulajului piciorului;

- Exercitii de remodelare a calapoadelor in functie de anomaliile piciorului;

- Exercitii de identificare si selectare a tiparelor;

- Construirea tiparelor pentru reperele subansamblului exterior (varful, caputa, carambul,
staiful, vipusca, limba, cdputa cu caramb, lira, fasia);

- Construirea tiparelor pentru reperele subansamblului interior (captuselile exterioare):
captuseald exterioard din material textil, intariturd de capse, eticheta, vipusca interioara,
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captuseald exterioara a cardmbului, antiglisor, captuseala exterioara a caputei, captuseala
limbii;

- Construirea tiparelor pentru reperele subansamblului intermediar (captuselile intermediare):
captuseala intermediara pentru caputd, captuseala intermediara pentru carambi, staiful, bombeul;

- Construirea tiparelor pentru reperele subansamblului interior: brantul si accesoriile acestuia:
intaritura de brant, umplutura, acoperisul de brant;

- Construirea tiparelor pentru talpa;

- Exercitii de utilizare a dictionarului tehnic intr-o limba strdind pentru identificarea
termenilor de specialitate.

Propuneri de activititi de invitare pentru orele de instruire practica:

- Efectuarea de masurdtori ale piciorului posibililor clienti;

- ldentificarea diferitelor anomalii ale piciorului;

- Selectarea calapoadelor pentru diferite produse de incaltaminte;

- Realizarea mulajului piciorului;

- Remodelare a calapoadelor in functie de anomaliile piciorului;

- Identificarea si selectarea tiparelor;

- Construirea tiparelor pentru reperele subansamblului exterior (varful, caputa, carambul,
staiful, vipusca, limba, caputa cu cardmb, lira, fasia);

- Construirea tiparelor pentru reperele subansamblului interior (captuselile exterioare): captuseala
exterioara din material textil, intdriturd de capse, etichetd, vipusca interioara, captuseala
exterioara a carambului, antiglisor, captugeala exterioara a caputei, captuseala limbii;

- Construirea tiparelor pentru reperele subansamblului intermediar (captuselile intermediare):
captuseala intermediard pentru caputd, captuseala intermediard pentru cardmbi, staiful,
bombeul;

- Construirea tiparelor pentru reperele subansamblului interior: brantul si accesoriile acestuia:
intaritura de brant, umplutura, acoperisul de brant;

- Construirea tiparelor pentru talpa;

- Utilizarea dictionarului tehnic intr-o limba strdind pentru identificarea termenilor de
specialitate.

- Vizite de documentare la operatori economici.

Activitatile de Invdtare propuse au caracter orientativ, profesorii avand libertatea de a le utiliza
intocmai sau de a le modifica, multiplica si adapta fiecarei teme din programa.

Spre exemplificare, colectivul de autori propune un mod de aplicare a metodei moderne de predare -
invatare METODA STUDIULUI DE CAZ, pentru dezvoltarea continuturilor din tema:
Pregitirea calapoadelor — lectia: Remodelarea calapoadelor in functie de anomaliile piciorului

Studiul de caz este o ,,metoda de confruntare directa a participantilor CU 0 situatie reald, autenticd,
luata drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de situatii si evenimente problematice.”
(Oprea, 2007).

Aceastd metoda urmareste realizarea contactului elevilor cu realitatile complexe, autentice, dintr-un
domeniu dat si testarea gradului de operationalitate a cunostintelor Insusite si a capacitatilor
formate, in situatii-limita.

Pentru ca o anumita situatie sd poatd fi considerata si analizata precum un ,,caz”, ea trebuie sd aiba
anumite particularitati:

- sd prezinte relevanta in raport cu obiectivele activitatii;

- sa fie autentica;
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- sd fie motivanta, sa suscite interes din partea participantilor;
- sd detind valoare instructiva in raport cu competentele profesionale, stiintifice, etice.

Etape:
1. Prezentarea clard, precisa si completd a cazului, in concordanta cu obiectivele propuse.
2. Clarificarea eventualelor neintelegeri in legatura cu acel caz.
3. Studiul individual al cazului — elevii se documenteaza, identifica solutii de rezolvare a
cazului, pe care le si noteaza.
4. Dezbaterea in grup a modurilor de solutionare a cazului — analiza diferitelor variante de
solutionare a cazului; analiza critica a fiecareia dintre acestea; ierarhizarea solutiilor.
5. Luarea deciziei in legatura cu solutia cea mai potrivita si formularea concluziilor.
6. Evaluarea modului de solutionare a cazului si evaluarea participantilor.
Avantaje:
- familiarizarea participantilor cu situatii concrete de viata;
- valorificarea cunostintelor si capacitatilor elevilor in contexte reale, realizand astfel
legdtura teoriei cu practica;
- dezvoltarea cooperarii;
- dezvoltarea gindirii si a operatiilor acesteia;
- formarea si dezvoltarea competentelor cognitive si metacognitive;
- dezvoltarea competentelor comunicationale;
- dezvoltarea capacitatii investigative;
- dezvoltarea capacitatii de luare a deciziilor.
Limite:
- dificultéti legate de alegerea unor cazuri relevante;
- dificultati legate de accesul la sursele de informare necesare solutionarii cazului;
- experienta redusd a unora dintre participanti creeaza dificultati in gdsirea solutiei optime,
cu efecte nedorite in gradul de implicare motivationala 1n activitate;
- consum mare de timp.

Pentru realizarea lectiei, profesorul poate lucra frontal cu clasa de elevi, care primesc spre analiza
mulaje sau planse, imagini cu picioare cu anomalii. La dispozitia elevilor este pusa si plansa cu
piciorul normal. Elevii sunt indrumati sa analizeze atat imaginile cu picioare cu anomalii, cat si
plansa cu piciorul normal si sd noteze pe fisa individuala anomaliile constatate.

Elevii sunt incurajati sa descrie imaginile folosind cuvinte proprii, adecvate, utilizand limbajul
tehnic dobandit pana la momentul lectiei.
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Fiecare elev analizeaza imaginile completand o fisa de urmatoarea forma:

Anomalia Remodelarea calapoadelor | Remodelarea Tipul de produs de
identificata propusa de elevi calapoadelor incaltaminte adecvat
propusa de profesor

Dupa expirarea timpului de lucru, profesorul va solicita elevilor sa citeasca descrierile din fisa si
va realiza impreund cu acestia descrierea corectd pe care elevii o vor scrie in fisd.

Impreund cu profesorul, elevii vor identifica tipul de produs de incdltaminte necesar pentru
fiecare anomalie si vor nota in fisd.
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Descrierile din fisa vor fi transcrise in caietul de notite.

Fisa va fi utilizata si pentru autoevaluarea elevilor privind nivelul de cunostinte, dar si a modului
de participare la lectie.

Alinierea Tipul de pantof
Tipul de arc = piciorului — indicat
e : 3
| i ) g Pantof pentru
HoA stabilitate
w9
arc normal neutra

Pantof special

captusit
arc inalt adusa spre interior
§° . .
¥ Pantof pentru
i controlul
BB i carii
T miscarii

picior plat dusa catre exterior

In cadrul lectiei, prin strategia didactica utilizati, se dobandesc urmitoarele rezultate ale invatarii:
8.1.2. Anomalii ale piciorului: picior plat, picior scobit, monturi, devieri ale calcaiului

8.1.3. Metode, instrumente pentru masurarea piciorului

8.1.4. Tipuri de calapoade in functie de modelul de incaltaminte dorit de client

8.1.8. Identificarea oportunitatilor pentru activitd{i personale, profesionale si/sau de afaceri

8.2.2. Alegerea calapoadelor corespunzatoare

8.2.3. Remodelarea calapoadelor in functie de anomaliile piciorului

8.2.10. Utilizarea corecta in comunicare a vocabularului comun si a celui de specialitate.

8.2.11. Comunicarea /Raportarea rezultatelor activitatilor profesionale desfasurate

8.2.12. Monitorizarea §i adaptarea propriei comunicari la cerintele situationale in relatia cu
clientii

8.2.13.Utilizarea dictionarului tehnic, intr-o limba straind, pentru identificarea termenilor specifici
8.3.7. Asumarea calitatii/ noncalitdtii tiparelor pentru produsul de incaltdminte realizat

8.3.8. Asumarea initiativei in masurarea piciorului pentru construirea tiparelor produsului de
Incaltaminte

8.3.9. Asumarea responsabilitatilor ce ii revin in cadrul echipei de lucru

Pentru realizarea sarcinilor de lucru sunt necesare urmatoarele materiale:
- Planse contindnd imagini cu anomalii ale picioarelor;
- Seturi de calapoade pentru diferite produse de incdltdminte;
- Materiale mecesare realizarii remodelarii calapoadelor
- Mese/bancuri de lucru.
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e SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezinta o actiune subordonata activitatii de instruire/invatare, organizata, necesara
pentru verificarea gradului de realizare a rezultatelor invatirii din Standardul de Pregatire
Profesionald aferent modulului.

Strategia de evaluare arata modul de integrare a actiunii de evaluare (realizabila prin operatiile de
masurare-apreciere-decizie) in structura activitatii didactice/educative. Masurarea, ca evaluare
cantitativa, este realizabila prin metode/instrumente speciale, create de profesor, care sa cuprinda
itemi specifici pentru niveluri cognitive diferite.

Evaluarea rezultatelor invatarii poate fi:
a) Continud/Formativa:
= Instrumentele de evaluare pot fi diverse, in functie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare — probe orale, scrise, practice — de stilurile de invitare ale elevilor.
» Planificarea evaludrii trebuie sd se deruleze dupd un program stabilit, evitindu-se
aglomerarea mai multor evaludri in aceeasi perioada de timp.
» Va fi realizata de catre profesor pe baza unor probe care se refera explicit la cunostintele,
abilitatile si atitudinile specificate n standardul de pregétire profesionala.
b) Finald/Sumativa:
» Realizata printr-o proba cu caracter integrator la sfarsitul procesului de predare/ invatare
si care informeaza asupra Indeplinirii criteriilor de realizare a cunostintelor, abilitatilor si
atitudinilor.

Sugeram urmatoarele metode si instrumente de evaluare continud/formativa:
e Fise de observatie;
Liste de verificare;
Fise test;
Fise de evaluare / autoevaluare / interevaluare;
Activitati practice;
e Teste docimologice.
Propunem urmatoarele metode de evaluare finald/sumativa:
e Portofoliul,
e Lucrarea practica finala,
e Testele sumative.

Se recomanda ca in parcurgerea modulului sa se utilizeze atat evaluarea de tip formativ cat si de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor invatarii. Elevii vor fi evaluati in ceea ce priveste
atingerea rezultatelor invatarii specificate in cadrul modulului.

Multe dintre ele, cum este cazul eseului, referatului, fisei de evaluare, chestionarului, proiectului,
pot fi incluse 1n categoria metodelor de evaluare scrisa, dar pot avea instrumente de evaluare care sa
masoare si competentele cheie dezvoltate pe parcursul procesului de invatare.

Pentru lectia descrisa la sugestii metodologice si pentru rezultatele invatirii enuntate mai sus,
colectivul de autori propune urmatoarea activitate practica de evaluare: Efectuati Operatiile de
remodelare a calapoadelor pentru diferite anomalii ale picioarelor, cu respectarea normelor de
SSM specifice, urmarind etapele:

1. Identificarea anomaliilor

2. Identificarea tipului de produs de Incaltaminte potrivit anomaliei
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3. Selectarea calapoadelor
4. Selectarea uneltelor si materialelor necesare remodelarii calapoadelor
5. Executarea operatiilor de remodelare a calapoadelor
6. Verificarea respectarii cerintelor de calitate a operatiilor executate
Instrumentul de evaluare este 0 Fisa de evaluare a lucririi practice, care poate avea urmatoarea
Structura:
Criterii de Punctaj
Nr. realizare Indicatori de realizare "
_ Observatii
crt Maxim | Acordat ’
1. | Primirea si Alege uneltele si materialele necesare, 15
planificarea alege echipamentele de protectie
sarcinii de adaptate sarcinii de lucru
lucru Identifica anomaliile si tipul de produs 10
adecvat acestora
Pregiteste calapoadele, uneltele si 10
materialele necesare pentru executarea
operatiilor de remodelare a
calapoadelor
2. | Realizarea Executd  corect  operatiile de 15
sarcinii de remodelare a  calapoadelor, cu
lucru respectarea cerintelor de calitate
Verifica realizarea tuturor operatiilor 15
de remodelare a calapoadelor
Respecta si aplica normele de protectie 10
a mediului, SSM si PSI
Se incadreaza in timpul de lucru 10
3. | Prezentarea si | Prezintd operatiile executate 5
promovarea Verifica modul de indeplinire a 5
sarcinii criteriilor de calitate.
realizate Utilizeaza corect vocabularul comun si 5
terminologia de specialitate, in scopul
raportarii realizdrii sarcinii.
Total punctaj obtinut 100
Nota propusa pentru evaluare 10
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MODUL  Ill. CONFECTIONAREA ANSAMBLULUI SUPERIOR PENTRU
INCALTAMINTEA LA COMANDA

e Nota introductiva

Modulul ,,Confectionarea ansamblului superior pentru incaltimintea la comanda” este
componenta a ofertei educationale (curriculare) pentru calificarea profesionalda ”Cizmar”, din
domeniul de pregatire profesionald Industrie textila si pielarie.
Modulul ,,Confectionarea ansamblului superior pentru incaltimintea la comanda” face parte
din stagiul de pregatire practica de specialitate in vederea dobandirii calificarii profesionale de nivel
3 ”Cizmar”.
Modulul are alocat un numar de 180 ore/an, conform planului de invatamant, din care :

" 72 ore/an — laborator tehnologic

" 108 ore/an — instruire practica

Modulul se parcurge in succesiune logica cu celelalte module din curriculum, cu un numar de ore
constant pe durata a 6 saptamani din anul scolar.

Modulul ,,Confectionarea ansamblului superior pentru incaltimintea la comanda” este centrat
pe rezultate ale Tnvatarii si vizeaza dobandirea de cunostinte, abilitati si atitudini necesare angajarii
pe piata muncii in una din ocupatiile specificate in SPP-ul corespunzator calificarii profesionale de
nivel 3 ”Cizmar”, din domeniul de pregitire profesionald Industrie textila si pielarie sau n
continuarea pregatirii intr-o calificare de nivel superior.

e STRUCTURA MODUL

Corelarea dintre rezultatele invatarii din SPP si continuturile invatarii

URT 9:CONFECTIONAREA
ANSAMBLULUI SUPERIOR
PENTRU INCALTAMINTEA

LA (COR NN Continuturile invatarii

Rezultate ale invatarii
(codificate conform SPP)

Cunostinte | Abilitati | Atitudini
9.1.1. 9.2.1. 9.3.1 Croirea (tiierea) manuala a detaliilor produselor de
9.1.2. 9.2.2. 9.3.2. incaltaminte:
9.1.3. 9.2.3. 9.3.3. - Scopul operatiei;
914 9.24. 9.34. - Asezarea tiparelor pe suprafata materialelor — variante de
9.25. 9.3.8. combinare a tiparelor la asezare, determinarea factorului
9.2.13. 9.3.9. de asezare, clasificarea deseurilor la croire (intre tipare,
9.2.14. 9.3.10. prin punti, marginale, datorate calitatii materialului),
9.2.15. norma de consum pentru materiile prime, decontarea
9.2.16. materialelor;
9.2.17. - Realizarea operatiilor de croire a materialelor flexibile si
9.2.20. a celor rigide — mod de lucru, conditii tehnice, unelte
necesare: cutitul de croit, tiparele, liniarele si coltarele,
piatra sau pila de ascutit si acul pentru Insemnat,
foarfece, centimetru de croitorie; suprafata de croit,
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norme de SSM specifice, intrefinerea uneltelor de taiere;

- Verificarea pieselor croite: piese fara defecte, taieturi
drepte, taieturi curate, conturul piesei coincide cu
conturul tiparului, numarul pieselor croite este conform
sarcinii de lucru, tiparele folosite corespund cu modelul
dat; remedierea defectelor de croire.

9.15. 9.2.6. 9.3.2. Prelucrarea detaliilor produselor de incaltaminte

9.1.6. 9.2.7. 9.3.5. - Scop, descrierea operatiilor de prelucrare manuala si
9.1.7. 9.2.8. 9.3.6. lasam si mecanicd, chiar dacd nu apare in SPP a
9.1.8. 9.2.13. 9.3.7. reperelor: subtierea marginilor, insemnarea, indoirea

9.2.14. 9.3.8. marginilor, perforarea, aplicarea pieselor de intarire,

9.2.16. 9.3.9. principiul de lucru;

9.2.17. 9.3.10. - Unelte folosite la operatii de prelucrare manualda a
reperelor: cutit special pentru subtiat margini, tipare
pentru insemnat, creion, varf metalic, tipare de indoit,
ciocan special pentru indoire prevazut cu varf metalic,
pensuld, preducele, matrite de perforat. Operatii de
intretinere a uneltelor folosite la prelucrarea manuala a
pieselor.

- Defecte posibile la operatiile de prelucrare manuala a
reperelor: clasificare, cauze, descriere, identificare,
remediere.

- Norme generale si specifice pentru sandtatea si
securitatea muncii si de protectie impotriva incendiilor
la operatiile de prelucrare manuala a pieselor.

- Documentatia tehnicdi la operatiile de prelucrare
manuala a reperelor. Elemente componente (fisa tehnica
a piesei; fisa tehnologicd a operatiei; tipare; mostra
etalon).

- Termeni specifici exprimati in limba roména si intr-0
limba de circulatie internationald.

9.1.9. 9.2.9. 9.3.2. Tmbinarea pieselor ansamblului superior

9.1.10. 9.2.10. 9.3.5. a. imbinarea provizorie prin lipire (operatii de montare
9.1.11. 9.2.11. 9.3.6. a pieselor):

9.1.12. 9.2.12. 9.3.7. - scopul operatiei, unelte si materiale necesare (ciocan,
9.1.13. 9.2.13. 9.3.8. adezivi); executarea operatiei, criterii de calitate la
9.1.14 9.2.14. 9.3.9. executarea operatiei, documentatia tehnicad la operatiile

9.2.16. 9.3.10. de Tmbinare provizorie prin lipire a pieselor produselor

9.2.17. de incaltaminte (fisa tehnicd a produsului; fisa

9.2.18. tehnologica a operatiei; mostra etalon;

9.2.19. b. imbinarea prin coasere:

9.2.20 - Operatii de coasere mecanicd — scopul operatiilor,

clasificarea cusaturilor, caracteristicile cusaturilor, faze
de executie, criterii de calitate;

- Masini utilizate la Tmbinarea prin coasere: masini de
cusut: cu platforma sau masd pland (masina simpla de
cusut), cu coloana, cu brat - descriere, functionare,
deservire, intretinere;

- Documentatia tehnica la operatiile de Tmbinare prin
coasere a pieselor produselor de incaltaminte (fisa
tehnicd a produsului; fisa tehnologicd a operatiei,
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mostra etalon);

- Executarea operatiillor de coasere mecanica pentru
produse de incaltaminte, cu reglarea corespunzatoare a
parametrilor tehnologici;

- Controlul tehnic de calitate la operatiile de coasere
mecanicd a pieselor din piele si inlocuitori de piele
pentru produse de incéltaminte; defecte posibile la
operatiile de coasere mecanica a pieselor din piele si
inlocuitori de piele: cauze, descriere, modalitdti de
remediere.

- Norme generale si specifice pentru sandtatea si
securitatea muncii si de protectie impotriva incendiilor
la operatiile de coasere mecanica a pieselor. Locuri de
munca periculoase specifice masinilor si utilajelor
utilizate la operatiile de coasere.

c. imbinarea prin prindere:

- scopul operatiei, unelte si materiale folosite la
realizarea operatiei, documentatia tehnica la operatiile
de Tmbinare prin prindere a pieselor produselor de
incaltaminte (fisa tehnicd a produsului; fisa
tehnologica a operatiei; mostra etalon); norme de SSM
si PSI specifice;

- Termeni specifici exprimati in limba romand si intr-0
limba de circulatie internationala.

LISTA MINIMA DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE SI
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME SI MATERIALE, DOCUMENTATII
TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBANDIRII
REZULTATELOR iNVATARII (existente in scoala sau la operatorul economic):

- Materii prime si materiale: piele, inlocuitori de piele, tesdturi, tricoturi, materiale auxiliare
pentru confectii din piele;

- Sabloane/Tipare pentru reperele/piesele componente ale ansamblului superior pentru
produse de incédltaminte: pantof, sandala, gheata, bocanc, cizma;

- Instrumente pentru marcarea sabloanelor pe suprafata pielii: cretd, creioane de marcaj;

- Unelte pentru croirea manuald in confectii piele si inlocuitori — cutitul de croit, tiparele,
liniarele si coltarele, piatra sau pila de ascutit, acul pentru insemnat, foarfece, centimetru de
croitorie;

- Unelte pentru prelucrare manuald in confectii piele si inlocuitori - cutit, ciocan special
pentru indoire, preducele, ciocan, tipare, pensul;

- Masini de cusut: cu platforma, cu coloana — cu 1-2 ace, cu brat.

e SUGESTII METODOLOGICE

Programa modulului ,,Confectionarea ansamblului superior pentru incaltamintea la comanda”
se citeste liniar datoritd asocierii dintre rezultatele invatarii i continuturile invatarii si se utilizeaza
in stransa corelatie cu Standardul de Pregatire Profesionald, in care este precizat standardul de
evaluare asociat unittii de rezultate ale Invatarii.

Rezultatele invatarii se dezvoltd prin ore de laborator tehnologic si ore de instruire practica.
Cadrelor didactice le va reveni libertatea de a distribui orele modulului pe teme, astfel incat sa

Calificarea profesionala: CIZMAR
Domeniul de pregatire profesionala: Industrie textild si pielarie
28



formeze elevilor rezultatele invatarii prevazute in standard, fard a depdsi, insa, numarul de ore
alocat prin planul de invatamant fiecarui tip de instruire.

Plecand de la principiul includerii, acceptand ca fiecare copil este diferit, se va avea in vedere
utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea rezultatelor invatarii propuse Tn Standardul de
Pregatire Profesionala.

Profesorul are libertatea de a dezvolta diferentiat continuturile invatarii, numarul de ore alocat
fiecarei teme ramanand la latitudinea sa, in functie de nivelul de cunostinte anterioare ale elevilor,
de complexitatea materialului didactic implicat in strategia didactica, punand accentul pe metode cu
caracter preponderent practic-aplicativ si creativ.

Activitatile de Invatare se realizeaza in laboratorul/cabinetul de specialitate si in atelierul de
specialitate din scoala sau de la operatorii economici de profil. Locul de desfasurare a activitatii,
formele de activitate, metodele, materialele didactice, fisele de lucru si de documentare trebuie sa
fie corelate cu rezultatele invatarii si continuturile asociate lor.

Se recomanda abordarea instruirii centrate pe elev, prin proiectarea unor activitdti de Invatare
variate, prin care sa fie luate in considerare stilurile individuale de invatare ale fiecarui elev,
inteligentele multiple, inclusiv adaptarea la elevii cu cerinte educative speciale.

Pentru dobandirea rezultatelor invatarii, pot fi derulate urmatoarele metode didactice si activitati de
invatare:
e Activitati de documentare;
Vizionari de materiale video;
Problematizarea;
Demonstratia;
Experimentul,
Activitati practice;
Studii de caz;
Activitati bazate pe comunicare si relationare;
Activitati de lucru 1n grup/ in echipa/in pereche.

Se recomanda utilizarea de metode didactice specifice conditiilor concrete la nivelul colectivului de
elevi si a dotarii materiale a scolii, pentru dezvoltarea tuturor rezultatelor invatarii propuse in
Standardul de Pregétire Profesionala.

Alaturi de metodele didactice traditionale, se recomanda a se folosi metode moderne de stimulare a
creativitatii elevilor, cum ar fi: brainstormingul, tehnica 6/3/5, palariile ganditoare, cafeneaua,
metoda cubului, mozaicul, turul galeriei, starburst etc. Atadt metodele traditionale, cat si cele
alternative de predare - invatare sunt fundamentale pentru buna desfasurare a activitatii didactice.

Pentru achizifionarea rezultatelor invatirii vizate de parcurgerea modulului ,,Confectionarea
ansamblului superior pentru incilfimintea la comanda”, autorii propun urmadtoarele activitati
de Invatare, care se pot utiliza in cadrul orelor de pregdtire practica prin laborator tehnologic si
instruire practica:

Propuneri de activititi de invatare pentru orele de laborator tehnologic:
- Exercitii de identificare si selectare a pieilor finite pentru confectionarea produselor de
incéltaminte;
- Exercitii de identificare si selectare a inlocuitorilor de piele pentru confectionarea produselor
de incaltaminte;
- Reprezentarea modului de asezarea a tiparelor pe suprafata materialelor;
- Realizarea diferitelor variante de combinare a tiparelor la asezare;
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Exercitii de calculare a factorului de asezare;

Exercitii de calcul al consumurilor specifice de material;

Interpretarea si completarea fisei de decontare;

Studii de caz privind optimizarea croirii pentru realizarea incadrarilor eficiente;

Prezentarea etapelor de realizare a operatiilor de croire a materialelor flexibile;

Prezentarea etapelor de realizare a operatiilor de croire a materialelor rigide;

Prezentarea conditiilor tehnice de la operatiile de croire manuala;

Prezentarea uneltelor necesare croirii manuale;

Prezentarea modului de intretinere a uneltelor de taiere;

Clasificarea deseurilor la croire;

Identificarea deseurilor la croire;

Exercitii de identificare a indeplinirii cerintelor de calitate la debitarea prin tdiere a
materialelor;

Exercitii de identificare a defectelor de croire;

Definirea operatiilor de prelucrare manuald a detaliilor produselor de Incaltaminte;
Prezentarea scopului operatiilor de prelucrare manuala a detaliilor produselor de incéltaminte;
Prezentarea uneltelor necesare la realizarea operatiilor de prelucrare manualad a detaliilor
produselor de incéltdminte;

Prezentarea modului de intretinere a uneltelor necesare la realizarea operatiilor de prelucrare
manuala a detaliilor produselor de incaltaminte;

Exercitii de identificare si descriere a defectelor la prelucrarea manuala a detaliilor
produselor de incéltdminte;

Prezentarea modalitatilor de remediere a a defectelor la prelucrarea manuala a detaliilor
produselor de incéltdminte;

Clasificarea cusaturilor folosite la coaserea ansamblului superior al Incéltamintei;
Prezentarea scopului cusaturilor folosite la coaserea ansamblului superior al incéltdmintei;
Enumerarea masinilor utilizate la operatiile de coasere a ansamblului superior al incaltamintei;
Descrierea masginilor utilizate la operatiile de coasere a ansamblului superior al
incaltamintei;

Prezentarea posibilelor defecte de coasere a ansamblului superior al incdltdminter;
Prezentarea modalitatilor de remediere a posibilelor defecte de coasere a ansamblului
superior al Incaltamintei;

Exercitii de utilizare a dictionarului tehnic intr-o limba strdind pentru identificarea
termenilor de specialitate.

Propuneri de activititi de invatare pentru orele de instruire practica:

Identificarea si selectarea pieilor finite pentru confectionarea produselor de incaltdminte;
Identificarea si selectarea inlocuitorilor de piele pentru confectionarea produselor de
incdltdminte;

Asezarea tiparelor pe suprafata materialelor;

Realizarea diferitelor variante de combinare a tiparelor la asezare;

Calcularea factorului de asezare;

Calcularea consumurilor specifice de material;

Interpretarea si completarea fisei de decontare;

Studii de caz privind optimizarea croirii pentru realizarea incadrarilor eficiente;
Efectuarea sub supraveghere a operatiilor de croire a materialelor flexibile;

Efectuarea sub supraveghere a operatiilor de croire a materialelor rigide;

Selectarea uneltelor necesare croirii manuale;

Selectarea pe categorii a deseurilor la croire;

Identificarea deseurilor la croire;

Debitarea prin taiere Sub supraveghere a materialelor cu respectarea cerintelor de calitate;
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- ldentificarea defectelor de croire;

- Efectuarea sub supraveghere a operatiilor de prelucrare manuald a detaliilor produselor de
incaltaminte;

- Selectarea uneltelor necesare la realizarea operatiilor de prelucrare manuald a detaliilor
produselor de incaltaminte;

- Realizarea sub supraveghere a operatiilor de intretinere a uneltelor necesare la realizarea
operatiilor de prelucrare manuala a detaliilor produselor de incaltaminte;

- ldentificarea defectelor la prelucrarea manuala a detaliilor produselor de incaltaminte;

- Remedierea defectelor la prelucrarea manuala a detaliilor produselor de incaltaminte;

- Efectuarea cusaturilor folosite la coaserea ansamblului superior al incaltamintei;

- Deservirea maginilor utilizate la operatiile de coasere a ansamblului superior al incaltdmintei;

- Identificarea si remedierea defectelor de coasere a ansamblului superior al incéltdmintei;

- Utilizarea dictionarului tehnic intr-o limba strdina pentru identificarea termenilor de specialitate.

- Vizite de documentare la operatori economici.

Activitdtile de Invatare propuse au caracter orientativ, profesorii avand libertatea de a le utiliza
intocmai sau de a le modifica, multiplica si adapta fiecdrei teme din programa.

Spre exemplificare, colectivul de autori propune un mod de aplicare a metodei moderne de predare -
invatare CIORCHINELE, pentru dezvoltarea continuturilor din tema Coaserea ansamblului
superior — lectia: Masina de cusut cu coloani. Propunem aceasta lectie deoarece elevii au notiuni
generale despre masina de cusut cu coloand de la Modulul I. Propunem sa se lucreze pe grupe
formate de profesor;

Realizarea unui ciorchine presupune parcurgerea citorva pasi:

e se scrie o notiune sau o propozitie - nucleu in mijlocul tablei sau al paginii, in cazul nostru
Masina de cusut cu coloana (se poate folosi si 0o imagine sau chiar masina) asa cum se
vede in fisa de mai jos. Se poate folosi calculatorul pentru completarea fisei finale, iar fisa
completd sa fie transmisa tuturor elevilor prin email.

e fiecare grupd noteaza pe o fisa toate cuvintele sau sintagmele care le vin in minte in legatura
cu nucleul scris anterior si care se pot referi la constructie, descriere, functionare, deservire,
intretinere, norme de SSM si PSI specifice pentru masina.

e sc leaga ideile sau propozitiile gasite ulterior de nucleul pe care 1-am scris la inceput cu
ajutorul unor linii care exprima grafic conexiunile dintre idei (conexiuni despre care credem
sau stim cu siguranta ca exista).

e se scriu toate ideile pe care le avem in legdtura cu tema/problema propusa pana la expirarea
timpului alocat acestui exercitiu sau pand cand epuizdm toate ideile care se coreleazd cu
tema propusa.

e dupd completarea fiselor se poate realiza Impreund cu elevii o fisa finald tip ciorchine,
clasificand ideile pe categorii, de exemplu: constructie, descriere, functionare, deservire,
intretinere, norme de SSM si1 PSI specifice. In felul acesta, profesorul poate face si o
apreciere asupra continuturilor asupra carora trebuie sa insiste in procesul de predare
ulterior.

Exista cateva reguli care trebuie respectate in utilizarea metodei ciorchinelui:
- scrieti tot ce va trece prin minte referitor la tema pusa in discutie;
- nu evaluati ideile propuse ci, doar, notati-le;
- nu va oprifi pana nu epuizati toate ideile care va vin in minte;
- gasiti conexiuni cat mai multe i mai variate intre notiunile scrise;
- nu limitati nici numarul ideilor, nici pe cel al conexiunilor.

Calificarea profesionala: CIZMAR
Domeniul de pregatire profesionala: Industrie textild si pielarie
31



Fisa grupei de elevi

Masina de
cusut cu
coloana
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Fisa ciorchine- finala

Masina de cusut cu
coloana

Norme
SSM si PSI

In cadrul lectiei, prin strategia didactica utilizata, se dobandesc urmatoarele rezultate ale invatarii:
9.1.9. Caracterizarea masinilor utilizate pentru coaserea pieselor

9.1.10. Descrierea modului de executie a operatiilor de coasere a pieselor

9.1.11. Defecte de executie a operatiilor de coasere

9.1.12. Descrierea operatiilor de intretinere a utilajelor utilizate la coaserea pieselor

9.1.13. Norme SSM si PSI specifice operatiilor de croire manuald, prelucrare manuala i coasere
9.2.9. Selectarea maginilor pentru realizarea operatiilor de coasere

9.2.10. Executarea operatiilor de coasere de complexitate medie si ridicata a pieselor

9.2.11. Autoevaluarea calitatii operatiilor de coasere a pieselor

9.2.12. Remedierea defectelor de executie constatate

9.2.13. Executarea operatiilor de intretinere a utilajelor si uneltelor utilizate pentru croirea manuala,
prelucrarea manuala, coaserea pieselor conform graficelor, fiselor tehnice, documentelor impuse
9.2.14. Aplicarea normelor SSM si PSI specifice operatiilor de croire, prelucrare manuala si coasere
9.2.15. Folosirea operatiilor matematice de baza pentru calcule specifice la locul de munca

9.2.16. Utilizarea corecta in comunicare a vocabularului comun i a celui de specialitate

9.2.17. Comunicarea /Raportarea rezultatelor activitatilor profesionale desfasurate

9.2.19. Utilizarea dictionarului tehnic, intr-o limba strdaina pentru identificarea termenilor specifici
9.3.5. Executarea independentd a operatiilor tehnologice de prelucrare manuald si de coasere

9.3.6. Asumarea calitatii/ noncalitatii operatiilor de prelucrare manuala si de coasere realizate
9.3.7. Identificarea independenta a masinilor si uneltelor pentru realizarea operatiilor specifice
9.3.8. Executarea independenta a operatiilor de intretinere zilnice la locul de munca
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Pentru realizarea sarcinilor de lucru sunt necesare urmatoarele materiale:
- Imagini cu masina de cusut cu coloana;
- Coli de hartie;
- Flip-chart, carioci;

e SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezinta o actiune subordonata activitatii de instruire/invatare, organizatd, necesara
pentru verificarea gradului de realizare a rezultatelor invatarii din Standardul de Pregatire
Profesionald aferent modulului.

Strategia de evaluare arata modul de integrare a actiunii de evaluare (realizabila prin operatiile de
masurare-apreciere-decizie) in structura activitatii didactice/educative. Masurarea, ca evaluare
cantitativa, este realizabila prin metode/instrumente speciale, create de profesor, care sa cuprinda
itemi specifici pentru niveluri cognitive diferite.

Evaluarea rezultatelor invatarii poate fi:
a) Continud/Formativi:
» Instrumentele de evaluare pot fi diverse, in functie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare — probe orale, scrise, practice — de stilurile de invétare ale elevilor.
» Planificarea evaludrii trebuie sd se deruleze dupd un program stabilit, evitindu-se
aglomerarea mai multor evaludri In aceeasi perioada de timp.
» Va fi realizata de catre profesor pe baza unor probe care se refera explicit la cunostintele,
abilitatile si atitudinile specificate 1n standardul de pregatire profesionala.
b) Finald/Sumativa:
» Realizata printr-o proba cu caracter integrator la sfarsitul procesului de predare/ invatare
si care informeaza asupra indeplinirii criteriilor de realizare a cunostintelor, abilitatilor si
atitudinilor.

Sugeram urmatoarele metode si instrumente de evaluare continua/formativa:
e Fise de observatie;

Liste de verificare;

Fise test;

Fise de evaluare / autoevaluare / interevaluare;

Activitati practice;

Teste docimologice.

Propunem urmatoarele metode de evaluare finald/sumativa:
o Portofoliul,
e Lucrarea practica finala,
e Testele sumative.

Se recomanda ca in parcurgerea modulului sa se utilizeze atat evaluarea de tip formativ cat si de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor Tnvatarii. Elevii vor fi evaluati In ceea ce priveste
atingerea rezultatelor invatarii specificate in cadrul modulului.

Multe dintre ele, cum este cazul eseului, referatului, fisei de evaluare, chestionarului, proiectului,
pot fi incluse in categoria metodelor de evaluare scrisd, dar pot avea instrumente de evaluare care sa
masoare i competentele cheie dezvoltate pe parcursul procesului de invatare.
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Pentru lectia descrisa la sugestii metodologice si pentru rezultatele invatarii enuntate mai sus,
colectivul de autori propune urmatoarea activitate practica de evaluare: Efectuati Operatii de
coasere la masina de cusut cu coloana, cu respectarea normelor de SSM specifice, urmarind
etapele:

OOV bhs bbb WD~

. Citirea documentatiei tehnice.
. Pregatirea materialelor in vederea realizarii operatiei de lipire provizorie a detaliilor.
. Asezarea pieselor pe masa de lucru in ordinea executdrii operatiilor.
. Executarea operatiei de lipire provizorie a detaliilor.

. Reglarea masinii de cusut.

. Executarea operatiei de Tmbinare prin coasere a detaliilor.
. Verificarea calitatii operatiilor executate.

. Respectarea normelor de sdnatate si securitate in munca.

Instrumentul de evaluare este 0 Fisa de evaluare a lucririi practice, care poate avea urmatoarea

structura:
Criterii de Punctaj
Nr. realizare Indicatori de realizare Ob i
crt Maxim | Acordat servat
1. | Primirea si Selectarea cu atentie §i pregatirea 10
planificarea materialelor si  uneltelor  pentru
sarcinii de asamblarea prin lipire a fetelor.
lucru Stabilirea tipurilor de cusaturi i a 10
utilajului de cusut
2. | Realizarea Efectuarea cu precizie a reglajelor la 10
sarcinii de masina de cusut cu coloand: pasul
lucru cusaturii si tensionarea atelor.
Executarea cu precizie a asamblarii 10
provizorii prin lipire.
Executarea in logica desfasurarii a 10
operatiilor de coasere.
Respectarea  cerintelor de calitate 10
impuse operatiilor executate.
Respectarea normelor de sanatate si 10
securitate in munca.
3. | Prezentarea si | Prezentarea scopului operatiei de lipire 10
promovarea provizorie a detaliilor, rolul, miscarea si
sarcinii modul de reglare a organelor de lucru
realizate ale masinii de cusut.
Autoevaluarea pieselor imbinate prin 10
justificarea respectarii cerintelor de
calitate impuse operatiei de coasere.
Utilizarea corecta a terminologiei de 10
specialitate, in scopul raportarii
realizarii sarcinii.
Total punctaj obtinut 100
Nota propusa pentru evaluare 10
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MODUL IV. OBTINEREA PRODUSULUI FINIT
e Nota introductiva

Modulul ,,Obtinerea produsului finit” este componentd a ofertei educationale (curriculare) pentru
calificarea profesionala ”Cizmar”, din domeniul de pregatire profesionala Industrie textila si pielarie.
Modulul ,,Obtinerea produsului finit” face parte din stagiul de pregatire practica de specialitate in
vederea dobandirii calificarii profesionale de nivel 3 ”’Cizmar”.
Modulul are alocat un numar de 180 ore/an, conform planului de invatamant, din care :

" 72 ore/an — laborator tehnologic

" 108 ore/an — instruire practica

Modulul se parcurge in succesiune logica cu celelalte module din curriculum, cu un numar de ore
constant pe durata a 6 saptamani din anul scolar.

Modulul ,,Obtinerea produsului finit” este centrat pe rezultate ale invatarii i vizeaza dobandirea de
cunostinte, abilitati si atitudini necesare angajarii pe piata muncii in una din ocupatiile specificate n

SPP-ul corespunzitor calificarii profesionale de nivel 3 “Cizmar”, din domeniul de pregatire
profesionala Industrie textila si pielarie sau in continuarea pregatirii intr-0 calificare de nivel superior.

e STRUCTURA MODUL

Corelarea dintre rezultatele invatarii din SPP si continuturile invatarii

URT 10:OBTINEREA
PRODUSULUI FINIT DE
INCALTAMINTE LA COMANDA
Continuturile invatarii

Rezultate ale invatarii
(codificate conform SPP)

Cunostinte | Abilitati | Atitudini

10.1.1. 10.2.1. 10.3.1. Formarea spatiala a incialtdmintei la comanda

10.1.2. 10.2.2. 10.3.2. - Definitie, scop, materiale de baza folosite in

10.1.3. 10.2.3. 10.3.3. operatia de formare spatiald (pielea tabacita),

10.1.4. 10.2.4. 10.3.4. materiale textile, Tnlocuitori ai pielii pe suport

10.1.5. 10.2.13. 10.3.7. textil, inlocuitori destinati confectionarii

10.1.14. 10.2.14. 10.3.8. branturilor pe baza de fibre celulozice/colagenice,

10.1.15. 10.2.15. 10.3.9. alte materiale fara forma precisa care se afla in
10.2.16. 10.3.10. stare solida sau lichidd (amestecuri de cauciuc,
10.2.19. polimeri termoplastici, poliuretani, solutii de

polimeri);

- Tipuri de calapoade: caracterizare;

- Procedee de formare spatialda a ansamblului
superior: formare din exterior; formare din interior;

- Formarea brantului si a staifului;

- Formarea spatiala a detaliillor din piele prin
tragerea fetelor pe calapod - operatii, instrumente
specifice (clesti), materiale, realizarea operatiilor,
criterii de calitate, norme de SSM si PSI specifice;

- Fixarea formei - operatii, unelte, materiale,
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realizarea operatiilor, criterii de calitate, norme de
SSM si PSI specifice;

Controlul de calitate al formei produsului de
incaltaminte;

Defecte de calitate - descriere, identificare,
remediere.

10.1.6. 10.2.5. 10.3.3. Talpuirea incaltamintei la comanda
10.1.7. 10.2.6. 10.3.4. - talpuirea prin lipire — definitii, scop, etape de
10.1.8. 10.2.7. 10.3.7. realizare;
10.1.9. 10.2.8. 10.3.8. - materiale utilizate la talpuirea prin lipire: adezivi -
10.1.14. 10.2.13. 10.3.9. proprietati, scop;
10.1.15. 10.2.14. 10.3.10. - unelte utilizate la talpuirea prin lipire: pensule,
10.2.15. 10.3.11. perii, ciocan - descriere, utilizare, norme de SSM
10.2.16. si PSI specifice;
10.2.19. - presa pentru talpa - descriere, utilizare, intretinere,
norme de SSM si PSI specifice;
- realizarea de operatii de talpuire prin lipire pentru
produse de incaltaminte: pregatirea talpii si a
produsului, aplicarea talpii, presarea talpii;
- controlul tehnic de calitate la operatiile de talpuire
prin lipire;
- defecte de talpuire prin lipire: descriere,
identificare, remediere
10.1.10. 10.2.9. 10.3.3. Finisarea incaltimintei la comanda
10.1.11. 10.2.10. 10.3.5. 1. Operatii de finisare mecanica — definitii, scop;
10.1.12. 10.2.11. 10.3.6. - masini utilizate la finisarea mecanica: masina de
10.1.13. 10.2.12. 10.3.7. frezat, masini de slefuit - descriere, functionare,
10.1.14. 10.2.13. 10.3.8. deservire, intretinere, norme de SSM si PSI
10.1.15. 10.2.14. 10.3.9. specifice;
10.2.15. 10.3.10. - realizarea de operatii de finisare mecanicd pentru
10.2.16. 10.3.11. produse de incaltaminte: frezarea marginii talpii,
10.2.17. slefuirea suprafetei talpii, slefuirea tocului;
10.2.19. - controlul tehnic de calitate la operatiile de finisare

mecanica;
defecte de finisare mecanica:  descriere,
identificare, remediere.

2. Operatii de finisare chimica

operatii de finisare chimica — definitii, scop;
materiale utilizate la finisarea chimica: solventi,
solutii de detergenti, vopsele, ceara, apreturi-
proprietati;

instrumente utilizate la finisarea chimica: pensule,
perii, lame metalice, foarfeci - descriere, utilizare,
norme de SSM si PSI specifice;

realizarea de operatii de finisare chimica pentru
produse de incaltdminte: spalarea fetelor si a
captuselilor, indepartarea petelor, vopsirea fetelor,
tocului si a talpii, apretarea fetelor;

controlul tehnic de calitate la operatiile de finisare
chimica;

defecte de finisare chimica: descriere, identificare,
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| | | remediere.

LISTA MINIMA DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE SI
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME SI MATERIALE, DOCUMENTATII
TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC)) NECESARE DOBANDIRII
REZULTATELOR INVATARII (existente in scoali sau la operatorul economic):

- unelte pentru finisare: lame metalice, pensule, fier de calcat

- utilaje pentru finisare: masina de frezat, masina de slefuit

- unelte pentru formare pe calapod: calapoade, pensula, cleste cizmaresc, ciocan

- unelte pentru talpuire: pensula, perii

- utilaje pentru talpuire: presa pentru talpa

- materii prime §i materiale: texuri, scoabe, adezivi, solventi, solutii de detergenti, vopsele,
ceard, apreturi, materiale abrazive

e SUGESTII METODOLOGICE

Programa modulului ,,Obtinerea produsului finit” se citeste liniar datorita asocierii dintre
rezultatele nvatarii §i continuturile nvatarii si se utilizeaza in stransa corelatie cu Standardul de
Pregatire Profesionala, in care este precizat standardul de evaluare asociat unitatii de rezultate ale
invatarii.

Rezultatele invatarii se dezvoltd prin ore de laborator tehnologic si ore de instruire practica.
Cadrelor didactice le va reveni libertatea de a distribui orele modulului pe teme, astfel incat sa
formeze elevilor rezultatele invatarii prevazute in standard, fara a depdsi, Tnsd, numarul de ore
alocat prin planul de invatamant fiecarui tip de instruire.

Profesorul are libertatea de a dezvolta diferentiat continuturile invatarii, numarul de ore alocat
fiecarei teme ramanand la latitudinea sa, in functie de nivelul de cunostinte anterioare ale elevilor,
de complexitatea materialului didactic implicat in strategia didactica, punand accentul pe metode cu
caracter preponderent practic-aplicativ si creativ.

Activitatile de invatare se realizeaza in laboratorul/cabinetul de specialitate si in atelierul de
specialitate din scoald sau de la operatorii economici de profil. Locul de desfasurare a activitatii,
formele de activitate, metodele, materialele didactice, fisele de lucru si de documentare trebuie sa
fie corelate cu rezultatele invatarii si continuturile asociate lor.

Se recomanda abordarea instruirii centrate pe elev, prin proiectarea unor activitafi de invatare
variate, prin care sd fie luate in considerare stilurile individuale de invatare ale fiecarui elev,
inteligentele multiple, inclusiv adaptarea la elevii cu cerinte educative speciale.

Pentru dobandirea rezultatelor invatarii, pot fi derulate urmatoarele metode didactice si activitéti de
invatare:
e Activitati de documentare;
Vizionari de materiale video;
Problematizarea;
Experimentul,
Activitati practice;
Studii de caz;
Activitati bazate pe comunicare si relationare;
Activitati de lucru in grup/ in echipa/in pereche.
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Se recomanda utilizarea de metode didactice specifice conditiilor concrete la nivelul colectivului de
elevi si a dotarii materiale a scolii, pentru dezvoltarea tuturor rezultatelor invatarii propuse in
Standardul de Pregétire Profesionala.

Alaturi de metodele didactice traditionale, se recomanda a se folosi metode moderne de stimulare a
creativitatii elevilor, cum ar fi: brainstormingul, tehnica 6/3/5, palariile ganditoare, cafeneaua,
metoda cubului, mozaicul, turul galeriei, starburst etc. Atat metodele traditionale, cat si cele
alternative de predare - invatare sunt fundamentale pentru buna desfasurare a activitatii didactice.

Pentru achizitionarea rezultatelor Invatarii vizate de parcurgerea modulului ,,Obtinerea produsului
finit”, autorii propun urmatoarele activitati de invatare, care se pot utiliza in cadrul orelor de
pregatire practica prin laborator tehnologic si instruire practica:

Propuneri de activititi de invatare pentru orele de laborator tehnologic:

- Exercitii de identificare si selectare a materialelor de baza folosite in operatia de formare spatiala

- Exercitii de identificare si selectare a calapoadelor folosite Tn operatia de formare spatiala,

- Explicarea procedeelor de formare spatiala a detaliilor de confectii de incaltaminte;

- Prezentarea operatiilor de formare spatiala a detaliilor din piele prin tragerea fetelor pe calapod;

- Prezentarea operatiei de talpuire prin lipire;

- Descrierea materialelor folosite la talpuirea prin lipire;

- Descrierea uneltelor folosite la talpuirea prin lipire;

- Descrierea defectelor de talpuire prin lipire;

- Descrierea modalitatilor de remediere a defectelor de talpuire prin lipire;

- Descrierea masinilor utilizate la finisarea mecanica;

- Descrierea modului de deservire a masinilor utilizate la finisarea mecanica;

- Descrierea operatiilor de finisare mecanica pentru produse de incaltaminte: frezarea marginii
talpii, slefuirea suprafetei talpii, slefuirea tocului;

- Descrierea defectelor de finisare mecanica;

- Descrierea uneltelor utilizate la finisarea chimica;

- Descrierea operatiilor de finisare chimica pentru produse de incaltaminte;

- Descrierea defectelor de finisare chimica;

Propuneri de activititi de invitare pentru orele de instruire practica:

- Identificarea si selectarea materialelor de baza folosite in operatia de formare spatiald;

- Identificarea si selectarea calapoadelor folosite in operatia de formare spatial;

- Realizarea procedeelor de formare spatiala a detaliilor de confectii de incaltaminte;

- Realizarea sub supraveghere a operatiilor de formare spatiala a detaliilor din piele prin
tragerea fetelor pe calapod;

- Realizarea sub supraveghere a operatiei de talpuire prin lipire;

- Selectarea si utilizarea materialelor folosite la talpuirea prin lipire;

- Selectarea si folosirea uneltelor folosite la talpuirea prin lipire;

- Identificarea defectelor de talpuire prin lipire;

- Remedierea defectelor de talpuire prin lipire;

- Deservirea sub supraveghere a masinilor utilizate la finisarea mecanica,

- Efectuarea sub supraveghere a operatiilor de finisare mecanica pentru produse de
incaltaminte: frezarea marginii talpii, slefuirea suprafetei talpii, slefuirea tocului;

- Identificarea si remedierea defectelor de finisare mecanica,

- Selectarea si folosirea uneltelor utilizate la finisarea chimica;

- Efectuarea sub supraveghere a operatiilor de finisare chimica pentru produse de
incaltaminte;

- Identificarea si remedierea defectelor de finisare chimica;
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- Utilizarea dictionarului tehnic intr-o limba strdind pentru identificarea termenilor de
specialitate.
- Vizite de documentare la agenti economici.

Activitatile de invatare propuse au caracter orientativ, profesorii avand libertatea de a le utiliza
intocmai sau de a le modifica, multiplica si adapta fiecdrei teme din programa.

- Spre exemplificare, colectivul de autori propune un mod de aplicare a metodei moderne de
predare - invatare DISCUTIA PANEL, pentru dezvoltarea continuturilor din tema
Talpuirea prin lipire — lectia: Realizarea de operatii de talpuire prin lipire.

Discutia panel constd in utilizarea unui grup restrans de cursanti, bine pregatiti si reprezentativi
pentru studierea unei probleme, n timp ce restul cursantilor asculta in tacere si intervin prin mesaje
scrise.

Lectia se bazeaza pe studiul unui film privind realizarea practica a operatiilor de talpuire prin
coasere sau pe imagini ale acestor operatii. Profesorul atentioneaza toti elevii sa fie atenti la
imaginile prezentate.

Se poate realiza si pe baza unei demonstratii efectuate de profesor, iar elevii urmaresc activitatile.
Cinci sau sase cursanti alesi de profesor, constituind panelul (grupul in care se angajeaza discutia),
se aeaza in jurul unei mese, sub conducerea profesorului.

Ceilalti cursanti se aseaza in semicerc 1n jurul panelului, formand auditoriul. Cursantii care
formeaza auditoriul primesc foi mici de hartie, de culori diferite (pentru Intrebari, pentru exprimarea
propriilor idei, pentru completarea informatiei etc.).

Profesorul prezinta succint scopul reuniunii, lanseaza discutia, iar membrii panelului schimba intre
el pareri cu privire la tema propusd - operatiile talpuirii, mod de realizare, unelte si materiale
necesare, utilaje, norme SSM specifice.

Auditoriul raméne ticut, dar poate trimite mesaje cu ajutorul bucatelelor de hartie, pentru a pune
intrebari, a-si exprima impresiile, a da sugestii, a aduce informatii, a-si exprima dezacordul etc.

» Dupa identificarea tuturor operatiilor, elevii indrumati de profesor vor folosi notiunile
pentru a realiza pe tabld schema lectiei.
» Forma finald a schemei de pe tabla va fi transcrisa de fiecare elev in caietul de notite.

In cadrul lectiei, prin strategia didactica utilizata, se dobandesc urmatoarele rezultate ale invatarii:
10.1.6. Talpuirea prin lipire a produselor de incaltaminte la comanda: definire, materiale, unelte
10.1.7. Descrierea operatiilor necesare talpuirii prin lipire

10.1.8. Defecte de executie din cadrul operatiei de tilpuire a produselor de incaltaminte

10.1.9. Norme de SSM si PSI specifice operatiilor de talpuire a produselor de inciltaminte la
comanda

10.1.14. Descrierea operatiilor de intretinere a utilajelor si a uneltelor utilizate la operatii specifice
de tragere pe calapod, talpuire, finisare

10.1.15. Identificarea oportunitatilor pentru activitati personale, profesionale si/sau de afaceri
10.2.5. Selectarea materialelor si a uneltelor specifice pentru talpuirea prin lipire

10.2.6. Executarea operatiilor de talpuire prin lipire

10.2.7. Autoevaluarea calitatii operatiilor de tilpuire prin lipire a produselor de incaltaminte
executate
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10.2.8. Aplicarea normelor de SSM si PSI specifice la operatiile de talpuire

10.2.13. Executarea operatiilor de intretinere a maginilor si uneltelor utilizate la formarea spatiala,
talpuirea, finisarea produselor de incéltdminte la comanda

10.2.14. Utilizarea corecta in comunicare a vocabularului comun si a celui de specialitate

10.2.15. Monitorizarea si adaptarea propriei comunicari la cerintele situationale in relatia cu
clientii

10.2.16. Comunicarea /Raportarea rezultatelor activitatilor profesionale desfasurate

10.3.4. Selectarea independentd a masinilor si uneltelor pentru realizarea operatiilor specifice de
tragere pe calapod, tilpuire, finisare

10.3.5. Executarea sub supraveghere a operatiilor tehnologice de talpuire

10.3.8. Realizarea operatiilor de intretinere a utilajelor si a uneltelor conform graficelor, fiselor
tehnice, documentelor impuse

10.3.9. Executarea independenta a operatiilor de intretinere zilnice

10.3.10.4sumarea responsabilitatilor ce ii revin in cadrul echipei de lucru

10.3.11. Asumarea initiativei in realizarea operatiilor de intretinere a utilajelor

e SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezinta o actiune subordonata activitatii de instruire/invatare, organizatd, necesara
pentru verificarea gradului de realizare a rezultatelor Invatarii din Standardul de Pregatire
Profesionald aferent modulului.

Strategia de evaluare arata modul de integrare a actiunii de evaluare (realizabila prin operatiile de
masurare-apreciere-decizie) in structura activitatii didactice/educative. Masurarea, ca evaluare
cantitativa, este realizabila prin metode/instrumente speciale, create de profesor, care sa cuprinda
itemi specifici pentru niveluri cognitive diferite.

Evaluarea rezultatelor invatarii poate fi:
a) Continud/Formativi:
» [nstrumentele de evaluare pot fi diverse, in functie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare — probe orale, scrise, practice — de stilurile de invatare ale elevilor.
» Planificarea evaludrii trebuie sda se deruleze dupd un program stabilit, evitandu-se
aglomerarea mai multor evaluari in aceeasi perioada de timp.
= Va firealizatd de catre profesor pe baza unor probe care se refera explicit la cunostintele,
abilitatile si atitudinile specificate in standardul de pregatire profesionala.
b) Finald/Sumativa:
= Realizata printr-o proba cu caracter integrator la sfarsitul procesului de predare/ Invatare
si care informeaza asupra Indeplinirii criteriilor de realizare a cunostintelor, abilitatilor si
atitudinilor.

Sugeram urmatoarele metode si instrumente de evaluare continua/formativa:
e Fise de observatie;

Liste de verificare;

Fise test;

Fise de evaluare / autoevaluare / interevaluare;

Activitati practice;

Teste docimologice.

Propunem urmatoarele metode de evaluare finald/sumativa:
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e Portofoliul,

e Lucrarea practica finala,

e Testele sumative.
Se recomanda ca in parcurgerea modulului sa se utilizeze atat evaluarea de tip formativ cat si de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor invatarii. Elevii vor fi evaluati in ceea ce priveste
atingerea rezultatelor invatarii specificate in cadrul modulului.
Multe dintre ele, cum este cazul eseului, referatului, figei de evaluare, chestionarului, proiectului,
pot fi incluse Tn categoria metodelor de evaluare scrisa, dar pot avea instrumente de evaluare care sa
masoare si competentele cheie dezvoltate pe parcursul procesului de invatare.

Recomandam ca 1n cat mai multe activitati de evaluare sd se utilizeze autoevaluarea, prin care
elevul compara nivelul la care a ajuns cu obiectivele si standardele educationale si isi poate
impune/modifica programul propriu de invatare.

Pentru lectia descrisa la sugestii metodologice si pentru rezultatele invatarii enuntate mai sus,
colectivul de autori propune urmatoarea activitate practici de evaluare: Executati Operatia de
talpuire prin lipire, cu respectarea normelor de SSM specifice, precum si finisarea produsului
obtinut, urmarind etapele:

. Citirea documentatiei tehnice.

. Pregatirea materialelor in vederea realizarii operatiei de talpuire prin lipire.
. Asezarea pieselor pe masa de lucru in ordinea executdrii operatiilor.

. Executarea operatiei de talpuire prin lipire.

. Verificarea calitatii operatiilor executate.

. Efectuarea operatiilor de finisare a ansamblului superior.

. Efectuarea operatiilor de finisare a ansamblului inferior

. Respectarea normelor de sdnatate si securitate in munca.

01N N B~ WM —

Instrumentul de evaluare este 0 Fisa de evaluare a lucririi practice, care poate avea urmatoarea
Structura:

Criterii de Punctaj
Nr. realizare Indicatori de realizare Observatii
crt Maxim | Acordat ’
1. | Primirea si Selectarea cu atentie a materialelor si 10
planificarea uneltelor pentru talpuirea prin lipire si
sarcinii de pentru finisarea produsului.
lucru Pregdtirea materialelor si uneltelor 10

pentru talpuirea prin lipire si pentru
finisarea produsului.

2. | Realizarea Executarea cu precizie a operatiei de 15

sarcinii de talpuire prin lipire.

lucru Respectarea cerintelor de calitate 5
impuse operatiilor executate.
Executarea cu precizie a operatiei de 10
finisare a ansamblului superior.
Executarea cu precizie a operatiei de 10
finisare a ansamblului inferior.
Respectarea normelor de SSM. 10
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3. | Prezentareasi | Prezentarea scopului operatiilor 10
promovarea executate.
sarcinii Autoevaluarea operatiilor executate. 10
realizate Utilizarea corectd a terminologiei de 10
specialitate, in scopul raportarii
realizarii sarcinii.
Total punctaj obtinut 100
Nota propusa pentru evaluare 10

e BIBLIOGRAFIE

1. Pintilie, Mariana, - Metode moderne de invatare-evaluare, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca,

2003

2. Volocariu, R., S., - Procese de fabricatie in industria produselor din piele si inlocuitori,

Editura “Gh. Asachi”, Iasi, 1999

3. Cociu V, Malureanu G - Bazele tehnologiei produselor din piele si inlocuitori - Partea I-a si

a ll-a, I.P.Iasi, Fac. de Tehnologia si Chimia Textilelor, 1991,1993

4. Ursache M., Lutic L - Inginerie generala in textile—pielarie, indrumar de laborator, partea I si

a ll-a, Editura Performantica, lasi, 2007

5. C. lonescu Luca, R. S. Volocariu - Materii prime pentru confectii din piele si inlocuitori,

Editura Universitatii Oradea, 2005

6. Varga Camelia - Elemente de baza in confectionarea incaltamintei, Editura Alma Mater Cluj

Napoca 2010

7. loan lacob - Inginerie generala in textile—pielarie, Editura Performantica, Iasi, 2005

8. Gabriela Malureanu, Aura Mihai - Bazele proiectarii incaltamintei, Editura Performantica,

Iasi, 2003

9. Cerghit, I., Metode de Tnvatamant , Editura Polirom 2006

10. Standard de pregatire profesionala —nivel 3, calificarea: Cizmar — Ministerul educatiei,

CNDIPT/2016

Calificarea profesionala: CIZMAR
Domeniul de pregatire profesionala: Industrie textild si pielarie

44




